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Проведено аналіз окрихчування корпусних матеріалів на базі узагальнених даних, 
отриманих при випробуваннях зразків з штатного комплекту 1Л, реконструйованих 
зразків цього комплекту, а також зразків модернізованого комплекту 2Л. Визначені 
критичні температури крихкості і коефіцієнти окрихчування, а також оцінений 
залишковий ресурс. 


